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	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

No. LA-012NCA001-E314-2016
	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

	TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2016



En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS, DEL DÍA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en el edificio de Enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C.P. Mario Alberto Ortiz Esquivel, servidor público designado por la Convocante el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de los licitantes que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El que preside el acto, fue asistido por el representante del Área Técnica, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante, la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, se dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de los siguientes licitantes:

	No.
	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
	No. De PREGUNTAS
	No. De HOJAS

	1
	GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.
	4
	1

	2
	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.
	4
	7

	3
	COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.
	4
	1

	4
	GRUPO TEXTIL 2000, S.A. DE C.V.
	1
	1


Así mismo, es importante señalar los siguientes puntos:
a) Se hace constar que no se recibió Escrito de interés en participar con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley,
b) También se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

c) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran preguntas en tiempo pero no presentaron Escrito de interés en participar;
d) De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, se hace constar que no hubo licitantes que presentaran preguntas ni el Escrito de interés en participar en esta licitación, pero manifestaron su interés por estar presentes en este acto.
Asimismo, se informa que la Convocante no realizó precisiones a la Convocatoria.
Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:
	LICITANTE:
	GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS:  
	RESPUESTA: 

	1
	PAG- 20. PARRAFO 6°, RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA, MUY ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EN EL RECUADRO DE DESCRIPCION TECNICA COMPLETA PODRA SER SOLO DESCRIPCION CORTA DE CADA PARTIDA-
	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

	2
	PUNTO 3.2.1. MUESTRAS. ¿LAS MUESTRAS REQUERIDAS PARA ESTE EVENTO PODRAN SER REPRESENTATIVAS POR FAMILIA DE ARTICULO?.
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

	3
	PUNTO 3.2.1. MUESTRAS. MUESTRAS MARCADAS ¿SE REFIERE A MARCAR CON PLUMON DE ACEITE LOS DATOS DE LA MUESTRA EN SUSTITUCION A LA ETIQUETA ADHERIBLE QUE REGULARMENTE SE PONE EN CADA MUESTRA?
	ES CORRECTO, LOS LICITANTES PODRÁN MARCAR CON PLUMÓN DE ACEITE O BIEN CON UNA ETIQUETA ADHERIBLE

	4
	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ¿SERAN PRESENTADAS A RENGLON SEGUIDO U HOJA POR PARTIDA, PARA CADA FORMATO DEL 8.1. Y 8.1.1.?
	PARA EL CASO DEL FORMATO 8.1.1. “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA”, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN FORMATO POR CADA PARTIDA OFERTADA. AHORA BIEN, PARA EL CASO DEL FORMATO 8.1 “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”, EL LICITANTE LO PODRÁ PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO.


	LICITANTE:
	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS:  
	RESPUESTA: 

	1
	1.- ANEXO TECNICO

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO COLOR AZUL PLUMBAGO,  TOME  EN CONSIDERACION LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-A-010-INNTEX-2009 CABEZA DE INDIO O INDIOLINO 100 ALGODÓN LIGAMENTO TAFETAN O TALETON TEJIDO PLANO COLOR AZUL PLUMBAGO PANTONE 285U CON TOLERANCIA A 286U.

YA QUE ESTA NORMA CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES TANTO EN RESISTENCIAS, PESOS, ESTABILIDAD DIMENCIONAL APROBADAS POR EL SECTOR SALUD Y EN INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION TEXTIL (INNTEX) GARANTIZANDO CON ESTO DURACION, Y CALIDAD PARA LAS PRENDAS CONFECCIONADAS BAJO ESTA NORMA. ANEXAMOS TABLA DE VALORES SOLICITADOS EN DICHA NORMA.

Ensayo

Especificación

Norma o método de prueba que aplica

Contenido de fibra

100 % Algodón

Método interno de un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para emitir informes de resultados para fibras 100% (tanto el método interno y el laboratorio público o privado deberán estar acreditados ante la EMA).

Masa por metro cuadrado

(método 5 especímenes pequeños)

160 a 190 g/m2
NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil para determinar la masa del tejido por unidad de longitud y área.

Fuerza máxima de tracción, método grab

Urdimbre

Trama

250 N mínimo (25,5 Kgf mínimo)

175 N mínimo (17,8 Kgf mínimo)

NMX-A-059/2-INNTEX-2008-Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab.

Resistencia al rasgado

Urdimbre

Trama

20,5 N mínimo (2100 gf mínimo)

15,6 N mínimo (1600 gf mínimo)

NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba

Cambio dimensional.

Condiciones de lavado 4B (ajuste normal, carga 2 kg ±0,1; temperatura 323 K ± 3 K -50°C ± 3°C, nivel de líquido lleno, tiempo de lavado 12 min, enjuague nivel de líquido lleno y escurrido ciclo normal)

Secado procedimiento E (tambor). Procedimiento de secado: a (normal, (66±5) °C, enfriamiento: 5 min)

± 3 %

NMX-A-158-INNTEX-2009-Industria Textil-determinación de los cambios dimensionales en el lavado de tejidos de calada y de punto.

NMX-A-092-INNTEX-2009Industria Textil – procedimiento de lavado y secado domestico para los ensayos textiles.

Solidez del color al lavado en húmedo

Procedimiento de lavado D3M

(70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 Mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1)

Cambio de color Grado 4 mínimo

Manchado Grado (valores mínimos)

Acetato 4 mínimo

Algodón 4 mínimo

Poliamida 4 mínima

Poliéster 4 mínimo

Acrílico 4 mínimo

Lana 4 mínimo

NMX-A-074-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial – método de prueba.

Solidez de color al frote en seco

Cambio Grado 4 mínimo

Transferencia Grado 4 mínimo

NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba.

Solidez de color al frote en húmedo

Cambio Grado 3 mínimo

Transferencia Grado 3 mínimo

NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba.

Solidez de color al sudor ácido y alcalino

Cambio de color Grado 4 mínimo

Manchado Grado (valores mínimos)

Acetato 4 mínimo

Algodón 4 mínimo

Poliamida 4 mínimo

Poliéster 4 mínimo

Acrílico 4 mínimo

Lana 4 mínimo

NMX-A-065-INNTEX -2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba.

Resistencia a la formación de frisas (pilling)

Condiciones de lavado 4B (ajuste normal, carga 2 kg ±0,1; temperatura 323 K ± 3 K -50°C ± 3°C, nivel de líquido lleno, tiempo de lavado 12 min, enjuague nivel de líquido lleno y escurrido ciclo normal)

Secado procedimiento E (tambor). Procedimiento de secado: a (normal, (66±5) °C, enfriamiento: 5 min)

Primer ciclo Grado 4 mínimo

Segundo ciclo Grado 3.5 mínimo

NMX-A-177-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba.

NMX-A-092-INNTEX-2009Industria Textil – procedimiento de lavado y secado domestico para los ensayos textiles


	NO SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LOS PARÁMETROS DE LOS ANÁLISIS PRESENTADOS POR LA CONVOCANTE.

	2
	2.- ANEXO TECNICO

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN PREENCOGIDO EN COLORES BLANCO, AZUL CIELO, VERDE AGUA SE TOME EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN  LA NORMA NMX-A-196-INNTEX-2001 PARA TELAS DE COLOR, SIENDO LAS MISMAS CONSIDERACIONES DE NUESTRA SOLICITUD ANTERIOR YA QUE CONSIDERANDO  LA CITADA NORMA SE GARANTIZA QUE LAS PRENDAS CONFECCIONADAS CON ESTA TELA CUMPLAN CON LOS PARAMETROS DE CALIDAD, DURABILIDAD Y RESISTENCIAS ASI COMO EL ENCOGIMIENTO(ESTABILIDAD DIMENSIONAL) RECOMENDADOS PARA EL SECTOR SALUD. ANEXAMOS LOS VALORES SOLICITADOS EN DICHA NORMA.

Ensayo

Especificación

Norma aplicada o método de prueba

% Contenido de fibra

Algodón 100%

Método interno, de un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para emitir informes de resultados para fibras 100% (tanto el método interno y el laboratorio público o privado deberán estar acreditados ante la EMA).
masa por metro cuadrado

(método 5 especímenes pequeños)

147g/m² mínimo

NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área
Resistencia a la tracción

Urdimbre

Trama

98,07 N/cm (10 kgf/cm) mínimo

68,65 N/cm (7 kgf/cm) mínimo

NMX-A-059/2-INNTEX-2008- Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab.

Resistencia al rasgado

Urdimbre

Trama

2000 gf mínimo

1300 gf mínimo

NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba

Estabilidad dimensional

Condiciones de lavado 4B (ajuste normal, carga 2 kg ±0,1; temperatura 323 K ± 3 K -50°C ± 3°C, nivel de líquido lleno, tiempo de lavado 12 min, enjuague nivel de líquido lleno y escurrido ciclo normal)

Secado procedimiento E (tambor). Procedimiento de secado: a (normal, (66±5) °C, enfriamiento: 5 min)

Urdimbre

Trama

±3,0%

±3,0%

NMX-A-158-INNTEX-2009Industria Textil-determinación de los cambios dimensionales en el lavado de tejidos de calada y de punto-método de prueba

NMX-A-092-INNTEX-2009Industria Textil – procedimiento de lavado y secado domestico para los ensayos textiles
Solidez del color al lavado en húmedo,

procedimiento de lavado D3M

(70°C , 50 ml, 0,015% de cloro activo,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1)

Cambio de color grado 4 mínimo

Transferencia 

Triacetato grado 4 mínimo

Algodón grado 4 mínimo

Poliamida grado 4 mínimo

Poliéster grado 4 mínimo

Acrílico grado 4 mínimo

Viscosa grado 4 mínimo

NMX-A-074-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial – método de prueba..

Solidez ce color al frote en seco

Cambio de color

Transferencia de color

Grado 4 mínimo

Grado 4 mínimo

NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba.

Solidez de color al frote en húmedo

Cambio de color

Transferencia de color

Grado 3 mínimo

Grado 3 mínimo

NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba.

Solidez de color al sudor ácido y alcalino 

Cambio de color

Transferencia de color

Cambio de color grado 4 mínimo

Transferencia 

acetato grado 4 mínimo

Algodón grado 4 mínimo

Poliamida grado 4 mínimo

Poliéster grado 4 mínimo

Acrílico grado 4 mínimo

Lana grado 4 mínimo

NMX-A-065-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba.
Contenido de apresto

5% máximo

NMX-A-1833/1-INNTEX-2011Fibras textiles-parte 1 análisis cuantitativo-método de prueba

Nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso

	NO SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LOS PARÁMETROS DE LOS ANÁLISIS PRESENTADOS POR LA CONVOCANTE.

	3
	3.-  SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN SE TOME EN CUENTA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-A-196-INNTEX-2001, YA QUE REVISANDO SU ANEXO TECNICO PARA DICHAS PARTIDAS LOS VALORES DE LOS PARAMETROS NO SON CONGRUENTES TRATANDOSE DE UNA TELA EN CRUDO, TANTO EN RESISTENCIAS, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, MASA Y CONTENIDO DE APRESTO. POR LO CUAL SOLICITAMOS APEGARSE A DICHA NORMA EN EL APARTADO DE TELAS EN CRUDO.
CONCEPTO

VALOR

TOLERANCIA

1

IDENTIFICACION DE FIBRAS

MÉTODO INTERNO

100% ALGODON

2

MASA

NMX-A-3801-INNTEX-2012

147 G/M2

MINIMO
3

TIPO DE ACABADO

CRUDO

4

RESISTENCIA A LA ATRACCIÓN EN NEWTON

NMX-A-059/2-INNTEX-2008

URDIMBRE 98.07 N/cm

TRAMA 68.65 N/cm

MINIMO

5

RESISTENCIA AL RASGADO

NMX-A-109-INNTEX-2012

URDIMBRE 2000 gf

TRAMA 1300 gf

MINIMO

6

CAMBIO DIMENSIONAL

NMX-A-158-INNTEX-2009 

NMX-A-092-INNTEX-2009 INDISTRIA TEXTIL

URDIMBRE ± 12%
TRAMA ± 8%
7

CONTENIDO DE APRESTO

METODO INTERNO

5%

MÁXIMO

8

TIPO DE LIGAMENTO VISUAL

TALETON / TAFETAN

9

TIPO DE TEJIDO VISUAL

PLANO


	NO SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LOS PARÁMETROS DE LOS ANÁLISIS PRESENTADOS POR LA CONVOCANTE.

	4
	4.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACION SEAN PUBLICADOS EN EL ACTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS LOS ANALISIS DE CADA PARTICIPANTE CON SUS RESPECTIVOS VALORES, ESTO CON EL FIN DE QUE TODOS TENGAMOS ACCESO A DICHA INFORMACION.
	SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA CONVOCANTE ANEXARÁ LOS ANÁLISIS DE CADA PARTICIPANTE EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.


	LICITANTE:
	COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS:  
	RESPUESTA: 

	1
	PREGUNTA 1.- 3.2. FECHAS, HORAS Y LUGAR PREVISTOS PARA CELEBRAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS.
PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS SE INDICA EL DÍA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR LO QUE CON ESAS FECHAS SOLO TENDRÍAMOS 2 DÍAS HÁBILES PARA ELABORAR LAS MUESTRAS A PARTIR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EN VIRTUD DE QUE SON 92 PARTIDAS CON TELAS Y DISEÑOS ESPECÍFICOS Y EXCLUSIVOS PARA ESTA LICITACIÓN CONSIDERAMOS QUE ES UN TIEMPO MUY CORTO, POR LO ANTERIOR SOLICITO AMPLIAR LA FECHA DE ENTREGA AL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE Y DE SER POSIBLE PARA EL MISMO DÍA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

FAVOR DE CONCEDER.
	LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 13:00 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO.

	2
	PREGUNTA 2.- 8.1 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿PODRÁ SER REQUISITADA A RENGLÓN SEGUIDO Y CON LA DESCRIPCIÓN CORTA SEGÚN EL ANEXO A?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA

	3
	PREGUNTA 3.- 8.1.1 PROPUESTA TÉCNICA. ¿PODRÁ SER REQUISITADA CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA CORTA SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO A? O ¿TENDRÁ QUE SER CON LA DESCRIPCIÓN LARGA DEL ANEXO DE PARÁMETROS Y SE TENDRÁ QUE SEÑALAR EN CADA PARTIDA EL CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE LA TELA, ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN, CORTE, HILO, TIPO DE COSTURA, PESPUNTE, DOBLADILLO, MANGAS, TERMINADO Y ETC., ETC.?
	PODRÁ UTILIZAR LA DESCRIPCIÓN CORTA UTILIZANDO UN FORMATO POR CADA PARTIDA EN LA QUE DESEE PARTICIPAR.

	4
	PREGUNTA 4.- 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. LAS MUESTRAS SE PODRÁN ENTREGAR CON ETIQUETA ADHERIBLE A LA PRENDA EN LA QUE SE SEÑALEN, EL NÚMERO DE LICITACIÓN, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ETC.?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA.


	LICITANTE:
	GRUPO TEXTIL 2000, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS:  
	RESPUESTA: 

	1
	PREGUNTA 1:

3.2.1 MUESTRAS FÍSISCAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS

Solicitamos a la convocante aclare, qué cantidad de metros solicita para las muestras de las partidas correspondientes a telas.

Favor de aclarar.
	SERÁ DE 1 METRO DE LARGO POR EL ANCHO CORRESPONDIENTE A CADA TELA.


De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria. 
Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Subdirección de Recursos Materiales de este Instituto, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. 
Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx
Finalmente, se recuerda que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en el edificio de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología ubicado en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, a las 09:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento de la Ley.
Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 09:25 horas, del día 22, del mes de septiembre del año 2016.
Esta Acta consta de 11 hojas, y 8 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.
POR LOS LICITANTES

	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
	FIRMA

	COMERCIALIZADORA LIEVANA, S.A. DE C.V.
	C. GONZALO GÓMEZ
	


POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
	NOMBRE
	ÁREA
	FIRMA

	C.P. MARIO ALBERTO ORTIZ ESQUIVEL
	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS
	

	C. ARTURO SALAZAR
	COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA
	

	C.P. MIGUEL ESPINOSA PÉREZ
	ALMACÉN GENERAL
	


POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
	NOMBRE
	FIRMA

	NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE
	


---------------------------------------------- FIN DEL ACTA  ----------------------------------------
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